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BONNES PRATIQUES
PRÉPARATION

Nettoyage
Nettoyer avec TD20 Silicone Remover
et/ou TD80 Octobase Eco Degreaser.

Contrôle des teintes
Toujours déterminer la bonne teinte et/ou variante de teinte.
Ceci doit être fait le plus tôt possible, de préférence lors 
de l'estimation des réparations. À ce stade, le mieux est de 
réaliser des essais sur des plaquettes de test. Une couleur 
multicouche nécessite plusieurs plaquettes, une à deux 
couches, une à trois couches et une à quatre couches pour 
identifier le bon nombre de couches à utiliser pour une 
réparation.
NOTE : la pulvérisation sur toute la surface peut affecter la 
correspondance des couleurs.
Protection
Utiliser les protections respiratoires adaptées (un 
appareil respiratoire à adduction d'air frais est fortement 
recommandé).

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

Application
Après l’évaporation, appliquer spécial recommandé UC + 
10% - 30%* TW80 Octobase Eco Thinner à 29 psi.
* Se référer au tableau de recommandations de rapport 
de mélange pour une réduction adéquate.
* Une réduction de 20 % permettra d'obtenir les meilleurs 
résultats dans cette étape.

ÉTAPE 3
Application
Appliquer deux couches, mouillé sur mouillé, ou une seule 
couche de 46G + 20 - 30 % TW80 Octobase Eco Thinner à 
1,6/1,8 bar 23/26 psi jusqu'à uniformité.

Appliquer la couleur jusqu'à obtenir le bon nombre 
de couches identifié lors de la vérification des teintes.
* Voir le tableau de recommandations de rapport de 
mélange pour déterminer la réduction adéquate

Application
Appliquer l’un des vernis recommandés adaptés à 
Waterbase.

Application
Appliquer W23 + 10 % TW80 Octobase Eco Thinner à 2,0 
bar 29 psi sur la zone de raccord, ou sur
toute la zone de réparation (facultatif).

Évaporation
Jusqu’à obtenir une surface mate uniforme.

Évaporation
Jusqu’à obtenir une surface mate uniforme.

Raccord
Mélanger dans le panneau adjacent.

Raccord
Raccorder dans le panneau adjacent.

Préparation de la surface
Utiliser du papier abrasif grain P600 ou plus fin sur la 
zone de réparation, et P1500 sur la zone de raccord.

BUSE (MM) PRESSION D'AIR (PSI)

HVLP 1,1-1,3 2,0 bar / 29 psi

HE 1,1-1,3 2,0 bar / 29 psi

Application - Couche d'orientation des particules métalliques/en voile
* Voir le tableau de recommandations de rapport de mélange pour 
déterminer le rapport de réduction adéquat. Afin de s’assurer que 
les particules métalliques restent correctement orientées sur la 
surface, la méthode d’application suivante est recommandée.

Préparer la couleur et ajouter 10 % - 30 %* de TW80 
Octobase Eco Thinner à 46G.
Appliquer une couche croisée « en voile » à 1,6/1,8 bar 
23/26 psi et double distance. Laisser évaporer entre 
les couches. Ne pas appliquer la « couche en voile » 
humide afin de ne pas créer d’effet scintillant au lieu 
d’un effet miroir plat. 

Évaporation
Jusqu’à obtenir une surface mate uniforme.

Remarque
Entre chaque couche et avant le vernis, nettoyer
au tampon d’essuyage la zone de réparation et de raccord.

Appliquer d’abord une couche fine de vernis puis 5’ 
d’évaporation avant la couche suivante.

RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT DE MÉLANGE
Environnement Température / Humidité Rapport de mélange

Frais et humide 60°F—68°C / >55% 10 %

Modéré 68°F—95°C / 20—80% 20 %

Chaud et sec 85°+°F / <20% °C 30 %
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